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|. Identifikacni udaje:

Lokalizace: Klaster Minoriti, Cesky Krumlov

Cislo rejstriku USKP:

Pamatka: Goticka okna v ambitu s vitrazemi

Technika: Klasicka technika zakladani skla do olovéného profilu za

pouZiti ¢irého a barevného skla doplnéné sklomalbou sklaFskymi
barvami a lazurami.

Datace: zaskleni 19. stol., goticka kamenna okna konec 15. stol.

Rozmér oken: cca 1700 x 3200 mm - 12 ks
cca 1300 x 2100 mm —1 ks

l. Popis:
V ambitu klastera je 12 pozdn& gotickych oken zakon&enych lomenym obloukem

s kruzbovymi obrazci. Pivodni kamenné pruty byly v 19.stol. nahrazeny profilovanymi
dfevénymi s vodorovnymi dfevénymi pfi¢kami. V hornich &astech kruzby se dochovaly
barevné riiznorodé vitrdZe s ornamentalni kompozici. VitrdZe jsou vyrobeny z &irych i
barevnych ru¢né foukanych skel spojené olovénym profilem. U okna 0zn.0S/3 je tabulka
s lebkou malovana sklafskymi vypalovacimi barvami. Olovéna sit' vitraZi je pajena pouze
ve spojich.

Ostatni plochy okna jsou zaskleny ruéné foukanym sklem nebo riznymi nahradami,
které vznikaly pfi prib&Znych lokalnich opravach rozbitych tabulek. Vé&tsina tabulek
pochazi z 19.stol. Ruéné foukané sklo vykazuje typické znaky technologie vyroby, bubliny,
nerovnost skla. Vitraze a zaskleni je fixovano do kamenného osténi z exteriéru.

Obdélné kamenne trojdilné okno s poutcem ( ozn. OS/7) je o rozméru 1275 x 2100
mm a je tvofeno vitrazemi z Cirych a barevnych ru¢né foukanych skel tvofici pravidelny
geometricky vzor. VitraZe jsou osazeny z interiérové strany ambitu. Zde se dochovalo

plvodni kamenné osténi.

Il. Popis stavu oken pred restaurovanim

Na dochovanych vitraZich nebyly provedeny dosud Zadné restauratorské zasahy, pouze
hrubé sklenaiské opravy. Povrch skel je pokryt vrstvou prachovych depozit, mastnotou a
hmyzem a vlivem vylou€eni alkalickych sloZek ze skla se na povrchu tvofi sintrové

povlaky. Olovéna sit” vitrazi je vlivem stafi lokalné popraskana na nékterych mistech i



mechanicky poSkozena. Nékteré tabulky jsou prasklé a uvoinéné z olovéné osnovy a na
jednotlivych vitrazich 1ze pozorovat mezery mezi sklem a olovem.
Vitrazové dily jsou uvolnéné zkamenného osténi vlivem absence nebo velmi
popraskaného fixaéniho tmelu. U vitraZového okna 0zn.OS/7 chybi stfedova ¢ast, ktera je
provizorné zasklena.
Sklenéné tabulky v kruzbach jsou lokalné spojeny olovénym profilem v mistech

délena olovénym profilem jsou prasklé.

Ostatni pravidelné obdélné tabulky pod kruzbami jsou lokalné na nékterych mistech

prasklé se sintrovymi povlaky vylou€enych alkalickych sloZek.

lll. Koncepce restauratorského zasahu:

Vzhledem ke stavu olovéné sité a stavu skel ve vitrazich je nutné vSechny vitraze
z osténi demontovat. VétSinu tabulek bude nutné rozebrat z olovéné sité, pouze lokalné
bude olovéna sit' zachovana. Po rozebrani skel z olovéné sité bude nutné provést zkousku
rozpustnosti ulpivajicich necistot na skle. Nové olovéné profily budou pouzity ve stejné §ifi
jako u originalu. Prasklé tabulky budou spojeny spravkovym olovénym profilem, chybégjici
tabulky budou nahrazeny kopiemi stejného odstinu. Olovéna osnova bude bodové pajena.

Obdéiné tabulky pod kruzbou navrhuji po konzervaci vsadit po obvodu do
olovéného profilu. Toto opatfeni vytvofi ochrannou mezivrstvu mezi sklem a kamennym
osténim. Jako mozné feSeni se jevi tyto velké tabulky cca 50 x 60 cm o sile 2-3 mm
roz€lenit olovénym profilem a vytvofit tak pruznéjsi a vice odoliny panel ve velmi nerovném
kamenném osténi.

Ve spodnich ¢astech oken navrhuji provizorni vétraci sitky nahradit otviracimi nebo

vyklapé&cimi kovovymi ventilaénimi dily. Pocet a umistnéni bude upfesnéno v in situ.

IV.Navrh postupu celkového restaurovani okna:

. Fotodokumentace stavu vitrazi

. Zaméreni a popis pav. stavu, dokumentace

. Demontaz vyplni z osténi, ambalaz a odvoz do ateliéru
. Zhotoveni $ablon kruzbovych obrazcfi

. Zhotoveni Sablony linii olov.sit&

. Rozebrani jednotlivych skel z olovéné sité

. Mechanické ocisténi skel, fixace malby
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. Vybér skel podle plivodnich odstinli. Dofezani chybé&jicich tabulek.



9.

Lepeni prasklych tabulek epoxidovou pryskyfici.

10. Pfiprava olov. profili dle originalu

i i

. SloZeni jednotlivych vypini do nové olovéné sité

12. Bodové pajeni olovéné sité jako u plivodnich olov. profilii 63% cinem

13. Celoplo$né pietmeleni dilll, o&isténi

14. Pfipajeni pfiponek pro kovové vyztuhy

15. Ambalaz a odvoz na plivodni misto

16. Pfichyceni kovovych vyztuh k pfiponkam

17. Osazeni vitrazi do kamenného osténi

18. Fixace skel a vitraZzi do vapenné malty

19. Zavérecne ocisténi

20. Zhotoveni fotodokumentace po ukon&eni praci

21

Vyhotoveni restauratorské zpravy

22.V pribéhu restaurovani budou okna provizorné zakryta

Pouzité materialy:

1.
2.
3

4.
5.
6.
T
8.
9.

Sklo Ciré a barevné ruéné foukané Lamberts glass

Tmel sklenarsky

. Olovo Pb 99,97% - profil “H* (Sife dle originalu)
Destilovana voda

Chelaton lII.

Cinoolovéna pajka 63% Sn

DvousloZkova epoxidova pryskyrice
Paraloid B72
Stearin, kalafuna, techn. benzin, lih

10. Plavena kfida

11. Vapo tmel-vapenna smés pro fixaci skel do kamenného osténi

12. Alkyduretanova kovarska barva —kovové nosné pficky

V.

Navrh na technické a vytvarné reSeni spodni ¢asti okna

Plvodni kamenné pruty byly v 19. stoleti nahrazeny dfevénymi ve stejné profilaci, také
vodorovné nosné pficky jsou dievéné. Pokud dojde k vyméné za kamenné pruty, musi byt
vodorovné pficky vyrobeny kovové, typické pro vitrdZové zaskleni. Technické FeSeni
hoto kovového prvku navrhuji dle pfilohy. Tato pficka bude do kamenného ost&ni

to

zasunuta do pivodnich pouzder a do pouzder novych kamennych prutd.



Z hlediska vé&tsi pruznosti jednotlivych sklenénych ploch navrhuji v kruzbach jednoduché
€lenéni olovénym profilem. V &asti okna pod kruzbou navrhuji panely Elenit olovénym
profilem dle pfiloZeného navrhu. Takto zhotovené vitraZové dily budou lépe kopirovat
nerovné falce kamenného osténi a u kovovych vodorovnych pficek nebude hrozit
prasknuti. V pfipadé mechanického ataku na skla dojde k prasknuti pouze mensi tabulky
v olovéné siti, ktera je snadno vymeénitelna neZ vymeéna celé tabule jednotlivého dilu.

Udrzba a &isténi oken bude méné rizikova.

PRILOHY:
1.Technicky nakres feSeni kovovych pficek a fixace skel

2. Navrh na vitrazové clenéni skel

zpracovala: M.Zbornikova Vintrova
restauratorka vitraji
povoleni k restaurovani &.j. MK 59274/2011
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FOTODOKUMENTACE
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Okno 0S/10 stav pfed restaurovanim- pohled na horni ¢ast okna kruzby. Popraskané tabulky.

Okno 08/2 stav pred restaurovanim- detail kruzby okna. Vypadany tmel po obvodu skel.
Popraskané olovéné nuty.
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FOTODOKUMENTACE

Okno O8/8 stav pred restaurovanim- detail hrubé sklenarské opravy



Technicky nakres kovové pricky
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Navrh na vitrazové zaskleni okna v ambitu

klaster Minoritd Cesky Krumlov

okno cislo OS/9
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